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MANUAL DETNSTALACION

e ABACOL, ofrece el servicio de elaboracion de
despieces y cdlculo de cantidades, a manera de
sugerencia sin ningun valor adicional.

e £s indispensable que las cantidades sugeridas, sean
rectificadas en la obra, por el personal a cargo,
residente, instalador, etc., ya que el material facturado
seran responsabilidad directa del cliente.

e Rectificar la longitud de las tejas en verdadera
magnitud, teniendo en cuenta la inclinacion o pendiente
que presente la cubierta.

e La LAMINA EN POLICARBOANTO ALVEOLAR 6MM,
no se debe perforar directamente con tomilleria. Para su
fijacion debe perforarse la base del conector en
Policarbonato.

e Rectificar la longitud en verdadera magnitud de las
laminas, ya incluyendo la pendiente de inclinacion.

° /EI traslapo longitudinal no existe para este tipo de
LAMINA.
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ATORNILLADOR  COPA PARA TORNILLERIA  MARTILLO 0 MAZO
ELECTRICO IMANTADO. DE GOMA.
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ABACOL

TEJAS Y DRYWALL /

CALIDAD ANTE TODO

* Revise que la estructura sea la adecuada para instalar la
LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO ABACOL.

e Rectifigue que la alineacion estructural esté en optimas
condiciones y no sea causa de alguna imperfeccion
estética.

e Confirme el distanciamiento entre apoyos de la
estructura de cubierta, para la LAMINA ALVEOLAR EN
POLICARBONATO ABACOL, no debe superar 1.05
metros entre apoyos.

e £ ideal que la estructura ya esté pintada y soldada,
antes de iniciar el proceso de instalacion de la teja. De
igual manera que el sistema de Canales, se encuentren
ya instalados.

¢ Finalmente confirmar que la pendiente de inclinacion no
sea inferior al 10% (5.71°).

e Tomillo para conector (Se requieren de 60
unidades por cada conector de 11.80m).

e Conector base y tapa de Policarbonato o
Aluminio.

e Cinta con filtro.

e Cinta plana

e U de remate

BISTURI.

Mds de 25 anos trabajando para ustedes.
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ABACOL

TEJAS Y DRYWALL

oPara el izaje de la teja LAMINA ALVEOLAR ABACOL 6MM, se deben utilizar cuerdas
amarradas cerca a los extremos y en puntos intermedios de la longitud de la lamina.

®| a separacion de estas cuerdas estan alrededor de 3.00m a 4.00m.
¢| a lamina debe izarse enrollada ¢ en forma horizontal.

etillizar cuerdas en funcion de canto, evitando que la

lamina se incline o se deslice por fuerzas de viento. S
e £| radio MINIMO de curvatura para

LAMINA DE 6MM es de 1.00 metro.

“\_RADIO DE 1.00M,

PORCGENTAJE % GRADOS °
100 % 45° \
50 % 26.56°
21% 15.10°
20% 8.53°
10%  PENDIENTE MINiMA 51"

¢ | a estructura de apoyo debe ser siempre en el mismo
sentido de la longitud de la lamina, debe distanciarse
maximo a 1.05m uno del otro.

e La LAMINA ALVEOLAR ABACOL 6MM, tiene la
siguiente geometria:

A/m;MEmns.

e Cologue la base del conector, sobre la estructura y
filela con la tomillerfa para conector. Se recomienda
colocar un tomillo cada 20 cm sobre el conector.

RECUERDE QUE LA LAMINA ALVEOLAR NO SE DEBE PERFORAR, ESTO ES
CAUSA PERDIDA DE LA GARANTIA OFREGIDA POR LA FABRICA.

Mds de 25 anos trabajando para ustedes.
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ABACOL

¢ | a lamina alveolar tiene una pelicula protectora,, que indica la cara que debe TEJAS Y DRYWALL

quedar al exterior por tener mayores aditivos contra rayos UV. Rectifigue gue la T
lamina guede correctamente posicionada.

¢ Esta pelicula protectora, se debe retirar una vez quede ajustada la lamina, evitando asi que por efecto del sal,
se adhiera y no se pueda retirar

e |nstale las tapas de los conectores, ocultando y protegiendo la tomillieria y ajustando a presion la lamina alveolar

« TAPA CONECTOR POLICARBONATO

* TORNILLO PARA CONECTOR < - LAMINA ALVEOLAR EN POLIGARBONATO

+ BASE CONECTOR EN POLICARBONATO

0 EN ALUMINIO.
« APOYO ESTRUCTURAL
MODULADA MAXIMO A 1.05M.
e Proteja los alveolos de la lamina, con sus respectivas cintas
CINTA PLANA
CINTA CON FILTRO

e | a cinta plana, debe quedar en la parte mas altade la @ La cinta con filtro, debe quedar en la parte mas baja

pendiente, evitando la filtracion o contaminacion de la de la inclinacion o escorrentia de la lamina,
lamina alveolarSe protege la cinta, con el accesorio U permitiendo asi la evacuacion de gotas producidas
DE REMATE, existen en policarbonato o en aluminio por condensacion y garantizando la estéetica del

Mds de 25 anos trabajando para ustedes.
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CALIDAD ANTE TODO

e Si se requieren voladizos frontales, por favor no exceder los 20 cm de

¢ | as laminas alveolares no se pueden traslapar en la longitud, para medidas superiores a 11.80
metros, se debe adecuar la estructura de la cubierta, generando diferencia de niveles y asi no
provocar la union de dos laminas entre sl.

¢ Finalmente silicone las uniones entre conectores y lamina, garantizando asi una buena
impermeabilizacion de la lamina alveolar.

| ACCES(

TRANSITO SOBRE LA CUBIERTA

e No se debe caminar sobre la LAMINA EN
POLICARBONATO ALVEOLAR ABACOL, utilice
planchones de madera, apoyados minimo en tres
correas, para desplazarse en la cubierta.

eCaminar sobre las LAMINAS EN POLICARBONATO
ALVEOLAR, puede deformarlas y ocasionar dafos en el
acabado de la misma.

Mas de 25 anos trabajando para ustedes.
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